2.3. T-Kappaleet

2.3.1. T-Kappale
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_ /!/ Teraslaatu: P235GH TC1 EN 10216-2
[ Tekninen standardi: ~ EN 10253-2 Tyyppi A
T T T° Materiaalitodistus: 3.1. EN 10204
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. D T F
17,2 1,8 25,0
21,3 2,0 25,0
26,9 2,3 29,0
33,7 2,6 38,0
42,4 2,6 48,0
48,3 2,6 57,0
60,3 29 64,0
76,1 2,9 76,0
88,9 3,2 86,0
108,0 3,6 100,0
114,3 3,6 105,0
133,0 4,0 120,0
139,7 4,0 124,0
159,0 4,5 138,0

1683 45 143,0

1937 5,6 161,0
2191 6,3 178,0
273,0 6,3 216,0
323,9 71 2540
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T-Kappale



T-Kappale

D T F
355,6 8,0 280,0
406,4 8,8 305,0
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